RISKLi YAPILARIN TESPIT EDILMESINE LISKIN ESASLAR (RYTEIE 2019) Yaps Kinilik Nunarass
BETONARME AZ KATLI BINA {(YKN)
RISKLi BINA TESPIT RAPORU INCELEME FORMU 271560
1. GENEL BILGILER
BASVURU BILGILERI BINA GENEL BiLGILERI
H2 A v B teSrd
Malik Adi Soyadi Jale Tanig Yapim Yili 1993 Pafta :gg:ﬁ_ggggg:
L
TC Kimlik Numaras 25348427432 Yapi Sahiplic Tirle | Gzel Ada 2385
lletlsim Numaras) 5304955666 Tarihi Tescll Durumu | Hayyr Parsel 3
. Yapt Koordinat {X) Konut Bagimsiz
Vekit Adi Soyadt 40,443593 $2
ekil Adi Soya (Enlem) Birim Sayisi
. - Yapi Koordinat (Y) Isyeri Bagimsyz
Vekil TC Kimlik Numarasi (Boylam) 29,137863 Birim Saytst 0
Toplam Badimsiz
Vekil lietigim Numarasi UAVT Bina Kodu 20044868 Bir::n Saylsg: 12

Riskli Yap| Tespit Raporunu Hazidayar Lisansh Kurum/Kurulug ve Lisans Belge
Numarasi: ILTEST MIM.MUH,INS,YAPI ARAS. VE TEST MERK.TIC.SAN.LTD ST /

14L0388

Bina Adresi: Cumhuriyet Mahallesi Mah, 432 (SOKAK) Sokak No:3 G Bina Adk:
Orkent Sitesi G Blok (MERKEZ/MERKEZ) GEMLIK - BURSA(Tapu I1:Bursa Tapu
Hige: Gemlik Tapu Mahatle:Cumhuriyet)

Yap Kayit Tarihi : 19,05.2023

2. BINA TASTYICH SISTEM BILGILERI

Bina Yaklagik Boyutu (m) [ 19,1 X 10,35 Inceleme Kat Kat 1 Bina Tagtyici Sistem Tarl Perde ve Gargeveli
Taplam Yapt Alani {m%) 1092,2 Inceleme Kat Alami (m?) 181,45 Dégeme Tipi Kirisll Digeme (Plak)
oL Adedi 8 Bina Toplam Yiiksekligi (H+) (m) [ 17.4 Ortalama Kat Yiiksekligi (m} 2,9
3. BINADAN TOPLANAN BILGILER
Kolon Perde
Yapi Projesi Var Inceleme Katndaki Donati Sinifi | Nerviirsiiz {8220) E:ﬂzn;;?:{tjlindaki Tastyici Ditgey 22 16
Raléve Alinan Kailar Arasinda inceleme Katinda Beton Dayanimi
Bilgi Diizeyt Asgari Donati Sinifinda Farkitlik Yok Belirlemek igin Yapiilan 12 6
Durumu Tahribatsiz Tesl Adedi
Deprem Yer Hareketi DO-2 lncelems Katindaki Donats Yok Inceleme Katinda Alinan Beton 5 3
Diizeyi Kosozyonu Durumu Numunest Adedi
Inceleme Katindaki Donati Sargy Inceleme Katinda Tahribatsiz
i Zh Yok 3
Yerel Zemin S Kosulu Durumy 0 Donatt Tespit Adedi 2
inceleme Katindaki Kanca Inceleme Katinda Tatwivath
SDS 1,143 Yok ) 3 2
Dururau ° Donatt Tespit Adedi (Styirma)
sDA 0,58 Binadaki Bodrum Kat Aded 0 Rolave Alinan Kallardaki Toplam 22 16
Dlgey Eleman Adedi
Meveut Beton Dayammi N . ' Rélave Alinan Katlardaki Toplam
85 Yok 3
(MPa} Diigey Dizensiziik Durumu ° Tahribatsiz Donati Tespit Adedt 2
) pe Réléve Alinan Kattardaki Toplam
Egjéian Alinan Toplam Rolve 1 Tahribath Donali Tespit Adedi 3 2
. (Siyirma)
4. BINA ANALIZ SONUC BiLGILER]
Tespit Sonucung Esas Kabtiaki X Y
Analizde Kullanilan Program Adi YAP Nat En Biiylk Toplam Kat Kesme Kuvveti (Ton) 720,05 8751
| 566,53 836,89
Bina Toplam Kitlesi {Ton) 1209 86 Risk Sinirint Agan Elemaniara Gelen Kesme Kuvvetinin
Toplam {Ton} (4.4)
Risk Sinwrint Agan Elemaniann Kesme Kuvvetinin Kat 0,78 0,05
Binanin Hakim Perlyodu {s) 123 Kesme Kuvvetine Orar (4.4}
Riskll Bulunan Kat Adedi 3 Eksenel Gerilme Odalamasi {MPa) 2,41
Tespit Sonucuna Esas Kaf (Risk Sininni Agan Kat2 Pardelerin Taban Kesme Kuvveting Katilim Orani (og) 0,96
Elemanlarin Kesme Kuvvetinin Kat Kesme — - o
Kuvvetine Graninin En Bilylk Oldugu Kat) En Bliylk m Degerl
Tespit .’:onucurja I;sas Kattaki, Kat Kesme Kuvveti 0,23 En Byiik Kat Gtelenme Orani (5/h) 0,007
Orani Sinir Degert

5, TESPIT SONUCU

Riskii (Kesiniesene Kadar)

Riskli Yapifarin Tespit Ediimesine lligkin Esaslarda (RYTEIE (2019)) verilen véntemler, bina deprem performans
degerlendirmesi ve gliglendirmes! amaciyla kullanllamaz. Bu Esaslarda verilen ybntemlere gére riskii bulunmayan
binalarin, depreme dayantkli tasarim esaslanini sagladigs sonucu gikardamaz.

6. ACTKLAMALAR

Yetkili Mlhendis
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