RISKLI YAPILARIN TESPIT EDILMESING ILISKIN ESASLAR (RYTEIE 2019) Yap Kimlik Nwemaras
BETONARME AZ KATLI BINA {(YKN)
RISKLI BINA TESPIT RAPORU INCELEME FORMU 271555
1, GENEL BILGILER
BASVURU BILGILERI BINA GENEL BILGILERI
HEP-AB0-Br S
Malik Adi Soyadi Nurgal Erdal Yapim Yil 1993 Palta hz-seb2D,
TG Kimiik Numarasi 22301123240 Yapi Sahiplik Tora | Ozel Ada 2385
flatigim Numaras) 5335542800 Tarihi Tescil Durumu | Hayir Parsel 3
. Yap Koordinat {X) Konut Bagimsiz
Vekil Adi Soyadi 40,443403 1
ol oy (Enlem) Birim Sayis|
) - Yapt Koordinat (Y) Isyeri Bagimsiz
29,138304 0
Vekil TC Kimlik Numarasi (Boylam) Birim Sayisi
Toplam Bafiimsiz
Vekil ftetigim Numaras UAVT Bina Kodu 20044885 Blrﬁn Sayls‘? i1

14L0388

Riskli Yap) Tespit Raporunu Hazirlayan Lisansli Kurum/Kurulug ve Lisans Belge
Numarasi: ILTEST MIM.MOH.INS.YAP| ARAS. VE TEST MERK.TIC.SAN.LTD.&Ti. /

Bina Adresi: Cumhuriyet Mahallesi Mah. 432 (SOKAK} Sokak No:3 | Bina Adi: Orkent
Sitesi | Biok (MERKEZMERKEZ) GEMLIK - BURSA{Tapu I:Bussa Tapu llge:Gemlik

Tapu Mahatle:Cumhuriyel)

Yap1 Kayit Tarihi : 19.05.2023

2, BINA TASIYICI SISTEM BILGILERT

Orani Sinir Deder

Bina Yaklagtk Boyutu ¢m) | 19,1 X 10,36 inceleme Kati Kat 1 Bina Taglylcl Sistem Tts0 Parde ve Gergeveli
Toplam Yapi Alant (m) 1092,2 Incelame Kab Alant (m?) 181,45 Dégema Tipi Kirigii Ddgeme (Plak)
at Adedi 8 Bina Toplam Yiksekligi (Hy) (m) | 174 Crtatama Kat Yoksekligi (m) 2.9
3. BINADAN TOPLANAN BiL.GILER
Kolon Perde
Yapi Projesi Var Inceleme Katindaki Donati Simfi {  Nerviirsiiz (5220} ggﬂi?ig:g? daki Tagtyic: Ddgey 22 16
Réléve Alinan Katlar Arasinda Inceleme Katinda Beton Dayanimi
Bilgi Diizeyi Asgari Donati Sintfinda Farklilik Yok Belirlemek igin Yapitlan 12 6
Durumu Tahribatsiz Test Adedi
Deprem Yer Hareketi DD-2 Inceleme Katindaki Donaty Yok Incelame Katinda Ahnan Beton 6 3
Diizeyi Korozyonu Derumu Numunesi Adedi
Inceleme Katindaki Donati Sargi inceleme Katinda Tahribatsiz
' ZD 2
Yerel Zemin Simft Kosulu Durumua Yok Donati Tespit Adedi i
Inceleme Katindaki Kanca inceleme Katinda Tahribatli
SDS 1,143 ) A 3 2
Durumu Yok Donati Tespit Adedi {Siyirma)
SDi 0,58 Binadaki Bodrum Kat Adedi 0 Rotive Alinan Kaliardaki Toplam 32 16
Diigey Bleman Adedi
Mevcut Beton Dayanimi . . Réldve Anan Kaliardaki Toplam
6,13 . A ) 3
(MPa) Dugoy Diizensizlik Durumu Yok Tahribatsiz Donati Tesplt Adadi 2
. . Réléve Alnan Kallardaki Toplam
ggnjcﬂan Alinan Toplam Rokive 1 Tahiibath Donati Tespit Adsdi 3 2
(Siyirma)
“BINA ANALIZ SONUC BILGILERI
Fespit Senueuns Esas Kattaki X Y
Analizde Kullznifan Program Ad YAP.Net En Bilyik Toplam Kat Kesme Kuvveli {Ton) 606,86 74582
\ . Risk Sintrim Agan Elemanlara Gelen Kesme Kuvvetinin 48446 718,93
130240
Bina Teplam Kittesi (Ton) £ Toplam (Ton) (4.4)
X . R Risk Sininiry Agan Elemanlann Kesme Kuvvatinin Kat 0,77 0,96
Binanir Hakim Periyodu (s) 1,33 Kesme Kuvvatine Orani (4.4)
Riskli Bulunan Kat Adadi 5 Eksanel Gerilme Ortalamasi {MPa) 1,89
Tespit Sonucuna Esas Kat (Risk Siniim Agan Kat3 Pardelerin Taban Kesme Kuvvetine Katilim Grani {ag) 0,94
Elemanlarin Kesme Kuvvetinin Kat Kesme - - P
Kuvvetine Oraninin En Bliyak Oldugu Kat) En Blyik m Degert
Tespit Sonucuna Esas Kattaki, Kat Kesma Kuvveti 022 En Blyak Kat Otelenme Orani (5ih 0,011

5. TESPIT SONUCU

Riskli (Kesinlegene Kadar)

Riskli Yapitanin Tespit Ediimesine lliskin Esaslarda (RYTEIE (2019)) verilen yéntemler, bina deprem performans
dedetiendirmesi ve glglendirmesi amaciyla kullarlamaz. Bu Esaslarda verilen yontemlere gbre riskli bulunmayan
binalann, depreme dayanikli tasanim esaslanim sagladifit sonucu gikanlamaz.

6. ACIKLAMALAR

Yatkili Mahendis
BEYAZIT GCIRGAN

Kurum/Kurulug Yetkilisi

Kontral Eden Kurum
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