RISKLI YAPILARIN TESPIT EDILMESINE fLISKIN ESASLAR (RYTEIE 2019) Yam Kinik Numaras
BETONARME AZ KATLI BINA {(YKN)
RISKLI BINA TESPIT RAPORU iNCELEME FORMU 268072
1. GENEL BILGILER
BASVURU BILGILERI BINA GENEL BILGILERI e e
PIELray piaw ol B oy Ly
. H22-A-08-B.2-D,
Mallk Adi Soyadi Muhammet Ali Demir Yapim Yilt 1993 Pafta H22-A-08-B-2-A,
TC Kimfik Numarast 64333145302 Yapi Sahiplk Tiirii | Ozel Ada 2385
listlgim Numarasi 5416922702 Tarihi Tescil Durumu  Hayir Parsel 3
i Konut Bagimsiz
Vekil Adi Soyadi {;ﬁ;ﬁ?ordmal {X) 4044306 onut Bagdim: 12
Birim Sayiss
i {syeri Bagimsiz
Vekil TC Kimllk Numarass oo iat (1) 26,1382 Fron e 0
(Boy Bitim Savist
. Toplam Badimsiz
Vekil lietigim Nuraras) UAVT Bina Kodu 20044883 Birlm Sayisi 12
Riskli Yap Tespit Raporunu Hazidayan Lisansh Kurum/Kundus ve Lisans Belge Bina Adresi: Cumhuriyet Mahallesi Mah, 432 (SOKAK) Sokak No:3 L Bina Adi:
Numarasi: [LTEST MIMMUH.INS YAPI ARAS, VE TEST MERK.TIC.SANLTD.STL./ | Orkent Sitesi L Blok (MERKEZMERKEZ) GEMLIK - BURSA(Tapu I:Bursa Tapu
1410388 lige:Gemlik Tapu Mahatle:Cumhuriyet)

Yapi Kayit Tarihi : 28.03,2023

2. BINA TASIYICT SISTEM BILGILERT

Orani Sinr Dederi

Bina Yaklagik Boyutu {m) | 19,1 X 10,35 inceleme Kati Kat 1 Bina Taglyici Sistem Taed Perde ve Gergevali
Taolam Yapt Alan (m®) 10092,2 inceleme Kali Alani {m°) 181,45 Dégeme Tipi Kirisll Dégeme (Plak)
v Adedi 6 Bina Toptam Yiiksekligi (Hy) (m) | 17.4 Ortalama Kat Yiksekligi (m) 29
3, BINADAN TOPLANAN BiLGILER
Kolon Perde
Yapi Projesi Var inceleme Katindaki Donats Siufi | Nerviirstiz {8220 Bgﬂi?ig:gi"dak‘ Tagtyiet Dilsey 22 16
Rétéve Alinan Kallar Arasinda Inceleme Katinda Beton Dayantmi
Bilgt Diizeyi Asgari Donati Sinifinda Farkiibk Yok Belifemek igin Yapiffan 12 &
Durumu Tahribalsiz Test Adedi
Deprem Yer Harakeli DD-2 Inceleme Katindaki Donali Yok Inceleme Katinda Afinan Belon 6 3
Diizeyi Korozyonu Durumu 0 MNurnunesi Adedi
Inceleme Katindaki Donaty Sarg Inceleme Katinda Tahribatsiz
ZD Yok 3 2
Yerel Zemin Sinify Kosuly Durumu © Donall Tespil Adedi
Inceleme Katindaki Kanca Inceleme Katinda Tahribath
8DS 1,143 Yok . ; 3 2
BDurumu ° Bonal Tespit Adedi (Styirma)
sD1 0,58 Binadaki Bodrum Kat Adedi o Rélove Alinan Katfardaki Toplam 22 16
Disey Eleman Adedi
Mevcut Beton Dayanim " . . Réldve Alinan Kattardaki Toplam
6,92 Yok 3 2
(MPa) Diigey Diizansizlik Durimu © Tahribaisiz Donali Tesplt Adedi
. - Rélive Alinan Katlardaki Toptam
Aaaan Alinan Toptam Rafsve 1 Tahribath Donati Tespit Aded] 3 2
| {Siyirma)
4. BINA ANALIZ SONUC BiLGILERI
‘Tespit Sonucana Esas Kattaki X Y
Analizde Kullanilan Program Adi YAP Net En Blylik Toplam Kat Kesme Kuvvet] (Tan) 619,62 767,94
; 467,23 735,63
Bina Toplam Kiillesi (Ton) 1302.94 Risk Sentnni Asan Elemanlara Gelan Kesme Kuvvetinin
Taplami {Ton) {4.4)
. . Risk Stinni Agan Elemanlarin Kesme Kuvvetinia Kat 0,75 0,96
Binanin Hakim Periyadu (s} 1,29 Kesmo Kuvvetine Ocant (4.4)
Riskfi Bulunan Kat Adad 5 Eksanel Gerilme Ortalamas) (MPa) 1.9
Tesplt Sorucuna Esas Kal (Risk Sinirint Agan Kat3 Pardelerin Taban Kesme Kuvvetine Katilim Orani (og) 0,94
Elemanlarin Kesme Kuvvetinin Kat Kesme — - Py
Kuvvetine Oranimn En Blyilk Oldugu Kat) En Boydk m Dageri
Tespit Sonucuna Esas Kattaki, Kat Kesme Kuvvati 024 En Blyilk Kat Otelenme Orani (5/h) 0,011

5. TESPIT SONUCU

Riskli (Kesinlesene Kadar)

Risldi Yapilarin Tespit Edilmesine liskin Esaslarda (RYTEIE (2019)) verilen yOntemler, bina deprem performans
deferlendirmesl ve glclendirmesl amaciyla kullamilamaz. Bu Esaslarda verilen ybntemlere gire riskll bulunmayan

binalarm, depreme dayarukli tasanim esaslarini sagladigi sonucu ctkarlamaz.

6. ACIKLAMALAR

Yetkili Mihendss

Kurum/Kurufug Yetkilisi

Kontrol Eden Kurum
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